
	Учебное занятие, 90 мин
	Тема:
	Рассматриваемые вопросы
	Используемая литература, источники
	Форма отчета

	1. 
	[bookmark: _GoBack]ПЗ Лакокрасочные материалы.  
	Разработать процесс последовательности  нанесения лакокрасочного покрытия на корродированную (ржавую), мятую поверхность металла до ровной окрашенной поверхности по принципу (можно добавлять и дробить пункты):
- подготовка окрашиваемой поверхности
- последовательность нанесения ЛКП
- как держать краскопульт
- вид пятна контакта
- как наносить слои краски
	В.А.Оськин, «Материаловедение», инфра 2008 год,
 В.И. Онищенко «Технология металлов», агропромиздат 1991,

	Смотреть видеофильм. Сделать конспект письменно в тетради или выполнить задание в программе WORD(2-3 СТРАНИЦЫ).Выслать файлWORDилив виде фотографии (если в тетради)с выполненным заданием  на электронный адрес onoshkin.sergey@yandex.ruили в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/id25553248 В названии файла указать: номер группы, название дисциплины, свою Фамилию ИО, дату выдачи задания!



